
PTFE, PFA, FEP PNEUMATIKA CSÖVEK 
KÖZEGELLENÁLLÓSÁG

www.hafner-pneumatika.com

A dokumentumban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek garanciavállalásnak a HAFNER Pneumatika Kft. részéről 

a termékek egyes közegekben való alkalmazására. 

1. oldal

Átlagos hőmérsékleten a fluorpolimer alapanyagú pneumatika csövekre egyes vegyianyagok hatással lehetnek.  

Bemutatónkban megismerheti fluorpolimer csöveink ellenállóságát számos vegyianyaggal szemben.

 
NE HASZNÁLJON FLUORPOLIMERT A KÖVETKEZŐ ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN:

Alkálifémek (pl. nátrium, kálium, lítium). Erős oxidálószerek (pl. fluor (F2)) és hasonló összetételű anyagok (pl. klór-

trifluorid (CIF3)). 80%-os nátrium-hidroxid (NaOH) vagy kálium-hidroxid (KOH), fémhidridek (pl. diborán (B2H6)), 

alumínium-klorid, ammónia (NH3), egyes aminok (R-NH2) és iminek (R=NH), valamint 70%-os salétromsav 

megengedett környezeti hőmérséklet felett.

!

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Acetaldehid E E E

Acetamid E E E

Acetilaceton E E E

Acetilén E E E

Acetilén-diklorid E M M

Acetilén-tetraklóretán E M M

Acetil-klorid E M M

Acetofenon E M M

Aceton E E E

Aceton-ciánhidrin E E E

Acetonitril E E E

Adipinsav E E E

Akrilnitril E E E

Alifás alkohol E E E

Állati zsiradékok E E E

Allil-alkohol E E E

Allil-bromid E M M

Allil-klorid E M M

Almasav E M E

Alumínium-acetát E E E

Alumínium-bromid E M M

Alumínium-fluorid E M M

Alumínium-hidroxid E E E

Alumínium-klorid E M M

Alumínium-nitrát E E E

Alumíniumsók E M M

Alumínium-szulfát E N M

Amil-acetát E E E

Amil-alkohol E E E

Amil-klorid E E E

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Amil-klór-naftalin E E E

Amil-naftalin E E E

Ammónia oldat M E E

Ammónium-alum E M M

Ammónium-foszfát E M E

Ammónium-hidroxid E E E

Ammónium-karbonát M E E

Ammónium-klorid E M M

Ammónium-metafoszfát E E E

Ammónium-nitrát E E E

Ammónium-nitrit M E E

Ammónium-perszulfát M E E

Ammónium-szulfát E E E

Ammónium-tiocianát E E E

Anilin E E E

Anilinfestékek E E E

Anilin-hidroklorid E N N

Aromás alkoholok E E E

Arzénsav E N/A E

Askarel M E E

Ásványi olajok E E E

Aszfalt E E E

Bárium-hidroxid E E E

Bárium-karbonát E E E

Bárium-klorid E E E

Bárium-szulfát E E E

Bárium-szulfid E E E

Benzaldehid E N/A E

Benzil-alkohol E E E

Benzil-benzoát E E E
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VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Benzil-klorid E N/A N/A

Benzin E E E

Benzol E E E

Benzolszulfonsav M N/A M

Bizmut-karbonát E E E

Bor E M E

Bórax E E E

Bordeaux-i keverék E E E

Borkősav E M M

Bórsav E M E

Bróm E M M

Brómbenzol E E E

Bróm-klórmetán E H M

Bunker gázolaj E E E

Butadién E E E

Bután E E E

Butanol E E E

Butanon E E E

Butil-acetát E E E

Butil-celloszolv E E E

Butil-karbitol E E E

Butil-merkaptán E E E

Butil-sztearát E E E

Butiraldehid E E E

Celloszolv-acetát E E E

Cellulube E E E

Ciklohexán E E E

Ciklohexanon E E E

Cimol E N/A N/A

Cink-acetát E E E

Cink-klorid E M E

Cink-szulfát E M E

Citromsav E N E

Csukamájolaj E E E

Dekalin E N/A N/A

Denaturált szesz E E E

Diaceton E E E

Diaceton-alkohol E E E

Dibenzil-éter E E E

Dibutil-éter E E E

Dibutil-ftalát E E E

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Dibutil-szebacát E N/A N/A

Dietil-amin E E E

Dietilén-glikol E E E

Dietil-éter E E E

Dietil-ftalát E E E

Dietil-hexil-ftalát E E E

Dietil-szebacát E E E

Diizobutilén E E E

Diizopropil-keton E E E

Diklórbenzol E E E

Diklórmetán E E E

Dimetilanilin E N/A N/A

Dimetil-formamid M E E

Dimetil-ftalát E N/A N/A

Dinitrogén-tetroxid M N/A M

Dioxán E E E

Disznózsír E E E

Dodekanol E E E

Ecet E M E

Ecetsav (jeges) E M E

Ecetsav 10% E M E

Ecetsav 30% E M E

Ecetsav 50% E M E

Ecetsav-anihidrid E M M

Etanolamin E E E

Etántiol E N/A N/A

Etil-acetát E E E

Etil-acetoacetát E E E

Etil-akrilát M E E

Etil-alkohol E E E

Etilbenzol E E E

Etilcellulóz E E E

Etilén-diamin E N/A N/A

Etilénglikol E E E

Etil-éter E E E

Etilszilikát E E E

Ezüst-nitrát E E E

Fehérítő M M E

Fekete-szulfát oldat E E E

Fenol E E E

Fenyőolaj E E E
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VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Festék E E E

Fluor N M M

Fluor-bórsav E E E

Fluor-kovasav E N N

Formaldehid E E E

Foszforsav E E E

Földgáz E E E

Freon 11-13 M E E

Freon 112-115 M E E

Freon 21-31 M E E

Freon 218-318 M E E

Fumársav M E E

Furán E E E

Furfurol E E E

Fűtőolaj E M M

Gallusz-sav E E E

Gázolaj E E E

Glauber-só M E E

Glicerin E E E

Glikol E E E

Glükonsav E E E

Glükóz E E E

Gőz E E E

Gyapotmagolaj E E E

Halowax olaj E N/A N/A

Hangyasav E M E

Hexán E E E

Hexanál E E E

Hexanol E E E

Hexanon M E E

Hexén E E E

Hidraulika foly. (ásvány) E E E

Hidrocianikus sav E E E

Hidrofluorsav E N N

Hidrogén E E E

Hidrogén-bromid sav E N/A N/A

Hidrogén-peroxid E M E

Hidrogén-peroxid 70% E M E

Hidrogén-szulfát E M E

Hidrokinon M E E

Higany E E E

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Higany-klorid E M E

Izobután E E E

Izobutanol E E E

Izobutén E E E

Izobutil-acetát E E E

Izocianátok E E E

Izopropil-acetát E E E

Izopropil-alkohol E E E

Izopropil-éter E E E

Jód E N/A N/A

Kadmium-acetát E E E

Kalcium hidrogén E M E

Kalcium hidrogén E E E

Kalcium-acetát E E E

Kalcium-hidroxid E N M

Kalcium-karbonát E E E

Kalcium-klorid E M E

Kalcium-nitrát E N E

Kalcium-szilikát E E E

Kalcium-szulfát E E E

Kalcium-szulfid E E E

Kálium-acetát E E E

Kálium-cianid E E E

Kálium-dikromát E E E

Kálium-hidroxid 30% E E E

Kálium-klorát E M E

Kálium-klorid E M E

Kálium-nitrát E E E

Kálium-szulfát E E E

Kaprilsav E E E

Karbamid oldat 50% E E E

Karbitol E M M

Karbonsav E E E

Kátrány E E E

Kén (100°C) E M E

Kén-dioxid E E E

Kén-hidrogén E M E

Kén-klorid E N M

Kenőolaj (ásványi) E E E

Kénsav 10% E N M

Kénsav 75% E N M
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VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Kénsav 98% E N M

Kén-trioxid E M M

Ketonok E E E

Királyvíz A N N

Klórbenzol E E E

Klórbután E H M

Klórecetsav E N N

Klóretán E E E

Klóretanol E N/A N/A

Klórgáz (nedves) E N N

Klórgáz (száraz) E N N

Klórmetán E E E

Kloroaceton E N N

Kloroform E H M

Kloroprén E H M

Klórtoluol E H M

Klór-trifluorid N N/A N/A

Kokszolókemence E E E

Könnyűbenzin E E E

Krezol E E E

Krómozás E N N

Krómsav E N M

Kukoricaolaj E E E

Kukoricaszirup E E E

Lakk M E E

Lakk oldószerek E N E

Lakkbenzin higító E E E

Lenmagolaj E E E

Ligroin E E E

Limonén E E E

Linolsav E N/A N/A

Magnézium-acetát E E E

Magnézium-hidroxid E E E

Magnézium-klorid E M E

Magnézium-szulfát E E E

Mangán-szulfát E E E

Metán E E E

Metanol E E E

Metil-acetát E E E

Metil-akrilát M E E

Metil-bromid E E E

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Metil-formiát E E E

Metil-izobutil-keton E E E

Metil-metakrilát E E E

Metil-szalicilát E E E

Mezitil-oxid E E E

Mogyoróolaj E E E

Mono-etanolamin M E E

Motorolaj (SAE) E E E

Nádcukor oldatok E E E

Naftalin E E E

Nafténsav E M E

Nátrium-acetát E E E

Nátrium-cianid E E E

Nátrium-foszfát E E E

Nátrium-hidrogén-karbonát E E E

Nátrium-hidrogén-szulfát E M E

Nátrium-hidrogén-szulfát E E E

Nátrium-hidroxid E E E

Nátrium-hidroxid 40% E E E

Nátrium-hipoklorit E N M

Nátrium-karbonát M E E

Nátrium-klorid E M E

Nátrium-metafoszfát E E E

Nátrium-nitrát E M M

Nátrium-perborát E E E

Nátrium-peroxid E E E

Nátrium-tioszulfát E E E

N-butanol E E E

N-butilamin M E E

Nikkel-acetát E E E

Nikkel-klorid E M M

Nikkel-szulfát E M E

Nitrobenzol E E E

Nitroetán E E E

Nitrogén E E E

Nitropropán E E E

Növényi olajok E E E

Nyers viasz E E E

Oktán M E E

Oktanol E E E

Oktil-acetét E E E
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VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Olajsav E M E

Óleum E N/A E

Olívaolaj E M E

Ólom-acetát E E E

Ólom-nitrát M E E

Ólom-szulfát E E E

Ón-klorid E N/A N/A

Oxálsav E M E

Oxigén E E E

Ózon E E E

Pálmaolaj E M E

Palmitinsav E M E

Paraffin E E E

Perecetsav 40% E M M

Perklóretilén E E E

Perklórsav E M E

Petróleum E E E

Phorone E E E

Pikrinsav E E E

Pinén E E E

Piperidin E E E

Piridin 50% E E E

Polialfaolefin E E E

Propán E E E

Propán-diol E E E

Propanol E E E

Propil-acetát M E E

Ragasztó E E E

Répacukros oldatok E E E

Repülőbenzin E E E

Réz-cianid E E E

Réz-klorid E N E

Réz-szulfát E E E

Ricinusolaj E E E

Salétromsav E M M

Sebességváltó folyadék E E E

Skydrol 500 & 7000 E E E

Sósav 15% E N N

Sósav 37% E N N

Sósvíz E E E

Sör E E E

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Szacharóz oldat E E E

Szalicilsav M E E

Szappan oldatok E E E

Száraz ammónia M E E

Szén-dioxid E E E

Szén-diszulfid M E E

Szén-monoxid E E E

Szénsav E E E

Szén-tetraklorid E M M

Szennyvíz E E E

Szilikonolaj M E E

Szilikonzsír M E E

Szójaolaj E E E

Sztearinsav E M E

Sztirol E N/A M

Tanninsav 10% E E E

Tej E E E

Tejsav E M E

Telített sósvíz E E E

Terpentin E E E

Terpineol E N/A N/A

Tinta (olaj bázisú) E E E

Titán-tetraklorid M M M

Toluilén-diizocianát M N/A N/A

Toluol E E E

Torokgáz E E E

Transzformátor olaj E E E

Tributil-foszfát E N/A N/A

Tributoxi-etil-foszfát E N/A N/A

Tricresyl-foszfát E N/A M

Triklór-etilén E N/A E

Trimetilpentán E E E

Tungolaj E E E

Üzemanyag (JP1-JP6) E E E

Vágóolaj E E E

Vajsav E E E

Vajzsír E E E

Vas-acetát E E E

Vas-klorid E N N

Vas-nitrát E E E

Vas-szulfát E E E
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6. oldal

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
E = Teljes ellenállóság
M = Mérsékelt ellenállóság
N = Nem áll ellen
N/A = Nincs adat

VEGYIANYAG FLUORPOLIMER AISI304L AISI316

Versilube E E E

Vinil-klorid E E E

Vörös olaj E M E

Whiskey E M E

Xilol E M M

Zománc E N E

Zöld-szulfát oldat E E E

Zsiradék E E E

Zsírsavak E E E


